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چکیده 

آرامگاه امام زاده یحیی ورامین یکی از بنا های شاخص و معتبر دورۀ ایلخانی است. سابقاً در این بنا تزئینات گسترده ای به صورت 
گچ بری و کاشی کاری زرین فام وجود داشته که امروزه فقط گچ بری های آن باقی مانده است؛ اما کاشی های زرین فام آن از اواخر دورۀ 
قاجاریه به بعد، از پیکرۀ بنا جدا شده و بتدریج وارد موزه ها یا مجموعه های مختلف خارجی شده اند. در این بنا سه گروه مختلف 
کاشی کاری زرین فام وجود داشته که شامل کاشی های محراب، سنگ قبر و کاشی های ستاره ای هستند. در ارتباط با کاشی های 
اما هیچ مطالعۀ جامعی در مورد کاشی های ستاره ای شکل  زیادی در منابع مختلف منتشر شده  قبر اطلاعات  محراب و سنگ 
صورت نگرفته است. نظر به اینکه این کاشی ها در برخی موزه ها هم چون ارمیتاژ، از فراوانی زیادی برخوردار بوده، لازم بود که در 
پژوهش مستقلی به آنها پرداخته شود. در ارتباط با این کاشی ها دو پرسش مهم وجود دارد: اول اینکه شاخصه های مهم ظاهری 
بر همین  بوده اند؟  یا کسانی  این کاشی ها چه کسی  احتمالی  یا سازندگان  اینکه سازنده  دوم  این کاشی ها چیست؟  تزئینی  و 
 اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ویژگی های ظاهری و تزئینی این کاشی ها است که با روش توصیفی - تحلیلی

صورت پذیرفت. برای انجام پژوهش حاضر علاوه بر مطالعۀ منابع کتابخانه ای، از تصاویر و اطلاعات موجود در آرشیو موزه های 
مختلف خارجی نیز استفاده شده است. در نتیجۀ این پژوهش چنین مشخص شد که کاشی های ستاره ای شکل امام زاده یحیی را 
می توان از جنبه هایی هم چون ابعاد، تنوع رنگ ، نقوش و مضامین کتیبه ها، نسبت به سایر نمونه های مشابه در دیگر بنا ها، بسیار 
شاخص و منحصر به فرد دانست. این کاشی های طی یک بازۀ زمانی پنج ماهه و احتمالاً توسط علی بن محمد بن ابی طاهر در 
شهر کاشان ساخته شده و سپس برای اولین مرحلۀ پوشش بنای امام زاده یحیی با کاشی زرین فام، مورد استفاده قرار گرفته اند. 
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1. مقدمه
شهر  جنوب شرقی  جانب  در  امروزه  یحیی  امام زاده  مرقد 
ورامین و در محلۀ معروف به کهنه گل، قرار گرفته است )کیانی، 
1368: 240(. سابق بر این، کهنه گل یکی از روستا های مجاور 
ورامین و در فاصلۀ یک کیلومتری آن بوده که با توسعۀ شهر، 
بنای  )قره چانلو، 1372: 70(.  از محلات آن شده است  یکی 
با  که  می شود  محسوب  ایلخانی  دورۀ  آثار  از  یحیی  امام زاده 
شماره 199 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است 
)کیانی، 1387: 85(. با توجه به کتیبه های موجود بانی این بنا 
»ابومحمد حسن بن مرتضی بن حسن بن محمد بن ابی زید« 
بوده است )رکوعی، 1373: 301(. شخصیت مدفون در این بنا 
نیز احتمالاً »یحیی بن علی بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن 

بن زید« بوده است )جعفریان، 1376: 122(. 
تزئینات  ورامین،  یحیی  امام زاده  بنای  شاخصۀ  مهم ترین 
گچ بری با تاریخ 707ه.ق و کاشی کاری زرین فام می باشد که 
)قره چانلو،  است  مانده  باقی  آن  گچ بری  تزئینات  تنها  امروزه 
1372: 72(. در این بنا سه گروه مختلف کاشی زرین فام وجود 
داشته که شامل کاشی های محراب، کاشی های سنگ قبر و 
کاشی های  با  ارتباط  در  می شود.  ستاره ای شکل  کاشی های 
گرفته  صورت  گوناگون  جنبه های  از  مطالعاتی  اول  گروه  دو 
است؛ اما کمتر به کاشی های ستاره ای پرداخته شده است. این 
امر در حالی است که حتی امروزه بالغ بر 400 قطعه کاشی 
می باشد  موجود  ارمیتاژ  موزۀ  در  بنا  این  از  سالم  یا  شکسته 
که در اطلاعات سامانۀ موزه اشاره ای به مکان شناسایی آنها 
نشده است؛ اما بر اساس مطالعات مقایسه ای نگارندگان، این 
کاشی ها به بنای امام زاده یحیی ورامین تعلق دارند. با توجه به 
این موارد، ضرورت داشت که در یک پژوهش مستقل تمامی 
این کاشی ها و نمونه های مشابه در موزه های دیگر مورد مطالعه 
آنها  کتیبه نگاری  و  تزئینی  مختلف  جنبه های  و  گرفته  قرار 
بررسی و تحلیل شوند. مهم ترین دلیل اهمیت و ضرورت انجام 
این پژوهش در این است که با انجام آن، وضعیت بسیاری از 
یا خارج  موزه های مختلف داخل  کاملًا مشابه در  کاشی های 
مانند  آنها مشخص نیست  قرار گیری  اولیۀ  و  که مکان اصلی 
کاشی های موزۀ ارمیتاژ، روشن شده که این امر کمک بسیاری 

در مطالعات مقایسه ای پژوهش گران می کند.

با توجه به این موارد، دو پرسش مهم در ارتباط با پژوهش 
و  ظاهری  مهم  شاخصه های  اینکه  اول  دارد:  وجود  حاضر 
نمونه های  دیگر  به  متفاوت  که  کاشی ها چیست  این  تزئینی 
این  احتمالی  سازندگان  یا  سازنده  اینکه  دوم  باشد؟  مشابه 
کاشی ها چه کسی یا کسانی بوده اند؟ بر همین اساس، هدف 
و  تحلیل ویژگی های ظاهری  و  بررسی  پژوهش حاضر  اصلی 
محتوایی کاشی های ستاره ای امام زاده یحیی ورامین با تأکید 
بر نمونه های موزۀ ارمیتاژ است؛ هم چنین شناسایی سازنده یا 
سازندگان احتمالی این کاشی ها، دومین هدف پژوهش حاضر 
است. با توجه به این موارد در زیر ابتدا توضیحات مختصری 
انواع  و  بنا  این  کاشی های  رفتن  یغما  به  چگونگی  مورد  در 
به شرح کاشی های  ارائه شده و سپس  این کاشی ها  مختلف 

ستاره ای شکل آن پرداخته می شود.

2. روش پژوهش
به  و  گرفته  بهره  تحلیلی   - توصیفی  از روش  مقالۀ حاضر 
تجزیه و تحلیل آثار پرداخته است. شیوۀ گردآوری اطلاعات 
پایۀ مطالعات کتابخانه ای و اطلاعات موجود در موزه های  بر 
مختلف داخلی یا خارجی مانند موزه ارمیتاژ است. بر همین 
اساس، ابتدا تمامی اطلاعات کتابخانه ای موجود در مورد این 
کاشی ها جمع آوری گردید. سپس با مراجعه به سایت موزه های 
مختلف داخل یا خارج، کاشی های زرین فام سالم یا شکستۀ 
به  و  جمع آوری  ورامین،  یحیی  امام زاده  نمونه های  با  مشابه 
بررسی ویژگی های ظاهری و خوانش کتیبه های آنها پرداخته 
به دست  تمامی اطلاعات  با کنار هم گذاشتن  نهایت  شد. در 
و  مقایسه ای  بررسی های  و  کتابخانه ای  مطالعات  از  آمده 
به  مختلف،  موزه های  در  شده  شناسایی  کاشی های  ظاهری 

تحلیل استدلالی این آثار پرداخته شد. 

3. پیشینۀ پژوهش
مطالعه در زمینۀ کاشی های زرین فام ایران پیشینه ای بالغ 
بر 130 ساله دارد )معتقدی، 1397: 10(. در این بازۀ زمانی 
در صد ها کتاب و مقاله از جنبه های گوناگون به بررسی این 
کاشی ها پرداخته شده است. گروهی از این کاشی ها که سابقاً 
در بنای امام زاده یحیی ورامین قرار داشتند، نیز از این جنبه 
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به طور  مختلف  مقالات  و  کتب  در  که  چرا  نبوده اند؛  بی تأثیر 
آثار شده  این  از  بخشی  به  اشاراتی  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 
»کراچکوفس کایا«  هم چون  افرادی  نمونه  به عنوان  است. 
مورد  را  بنا  این  زرین فام  کاشی های  مستقلی  پژوهش  در 
در  اما  )Kratchkowskaya, 1935(؛  است  داده  قرار  مطالعه 
پرداخته شده  آن  ستاره ای  کاشی های  به  کمتر  پژوهش  این 
است. تقریباً مشابه این پژوهش اما مبسوط تر و جدید تر توسط 
»فرخ فر و زهدی« صورت پذیرفته است )1397(. در این دو 
پژوهش عمدتاً به بررسی و مطالعۀ کاشی های زرین فام محراب 
و پوشش قبر بنای امام زاده یحیی ورامین پرداخته اند و چندان 
توجهی به کاشی های ستاره ای آن نکرده اند. »قره چانلو« نیز در 
پژوهشی مبسوط که به بررسی آثار باستانی ورامین پرداخته، 
چندانی  توضیحات  اما  می کند  بنا  این  به  اجمالی  اشارات 
نمی دهد  ارائه  آن  ستاره ای  زرین فام  کاشی های  مورد  در 
)قره چانلو، 1353: 55 - 59(. ایشان نیز عمدتاً در مورد خود 
آن سخن  و کاشی های محرابی  ورامین  یحیی  امام زاده  بنای 
گفته اند اما بجز یک اشارۀ اجمالی به کاشی های ستاره ای بنا، 
سخن چندان دیگری در مورد آن بیان نکرده اند. مشابه همین 
اشارات را می توان در پژوهش های مشابه دیگر نیز ملاحظه کرد 
 )رضوان، 1385: 183 - 184 و رجبی، 1371: 180 - 182(.
 علاوه بر این، در کتب مختلفی که به بحث در مورد آثار معماری،

نیز  پرداخته اند  ایران  اسلامی  دوران  هنر های  یا  سفالگری 
کمابیش اطلاعاتی به طور مختصر در مورد کاشی های زرین فام 
ارائه  آن  قبر  پوشش  و  محرابی  کاشی های  به ویژه  بنا،  این 
شده است1. آنچه که از بررسی این منابع در مورد کاشی های 
آنها که  تاریخ ساخت  بیشتر در مورد  به دست آمد،  ستاره ای 
البته ناقص بوده، ابعاد و اندازه و نیز معرفی برخی نمونه های 
موجود در موزه های گوناگون، بوده است. این در حالی است 
که در پژوهش حاضر، صرفاً بر خود کاشی های ستاره ای شکل 
با  متفاوت  کاملًا  امر  این  از  که  شده  تأکید  یحیی  امام زاده 

پژوهش های دیگر است.

4. کاشی های زرین فام بنای امام زاده یحیی
قبل از آنکه اشارات مختصری در مورد انواع مختلف کاشی 
زرین فام به کار رفته در بنای امام زاده یحیی ورامین شود، لازم 

است که ابتدا توضیحاتی در مورد چگونگی به غارت رفتن این 
آثار و ورود آنها به موزه ها و مجموعه های خارجی بیان گردد. با 
توجه به اطلاعات منتشر شدۀ موجود در منابع تاریخی، ظاهراً 
در طول دورۀ قاجاریه بازار خرید اشیاء باستانی ایران توسط 
به  اروپائیان حتی  میان  این  بسیار رونق داشت. در  اروپائیان 
کاشی های زرین فام نیز توجه ویژه ای داشتند. بر همین اساس 
افرادی هم چون »خواجه عبدالکریم تاجر کلدانی« نیز در تهران 
دورۀ مظفر الدین شاه قاجار، اقدام به خرید کاشی های زرین فام 
و عرضۀ آنها به اروپائیان می کردند )سپهر، 1386: 466(. این 
امام زاده  زرین فام  کاشی های  جان  بلای  برق،  و  زرق  پر  بازار 
و  زمانی  بازۀ  به گونه ای که در همین  نیز شد؛  ورامین  یحیی 
احتمالاً طی دو یا چند نوبت مختلف، رفته رفته کاشی های این 
بنا از جای اصلی خود جدا شده و در بازار تهران یا پاریس به 
حراج گذاشته شدند. در همین ارتباط »دالمانی2« که حدود 
سال 1907 از ایران بازدید داشته، چنین بیان می کند که یکی 
از وزرای مظفر الدین شاه، بخشی از کاشی های این بنا را از جای 
خود کنده و برای فروش در چند صندوق مخفیانه به پاریس 

می برد )دالمانی، 1378: 614(. 
این کاشی ها طی چند  بیان گردید، احتمالاً  همان طور که 
اول  مرحلۀ  احتمالاً  شده اند.  بنا  پیکرۀ  از  مختلف  زمانی  بازۀ 
 1828 سال های  زمانی  بازۀ  در  کاشی ها  این  رفتن  غارت  به 
ریچارد  اسمیت3،  مرداک  افرادی هم چون  توسط  و  تا 1876 
برخی  موجود  اطلاعات  در  که  چرا  است؛  بوده  نیکولاس4  و 
بریتانیا،  موزه  گادمن5ِ  مجموعه  مانند  مجموعه ها  یا  موزه ها 
اشاره به خریداری این کاشی ها در این بازۀ زمانی و از این افراد 
شده است  )Masuya, 2000: : 44 & 45(. احتمالاً بیشتر این 
می دادند؛  تشکیل  ستاره ای شکل  مختلف  قطعات  را  کاشی ها 
سال  تا  بنا  قبر  سنگ  و  محراب  کاشی های  حداقل  که  چرا 
به  باید  ارتباط  در همین  داشتند.  قرار  در جای خود   1881
این نکته اشاره شود که »ژان دیولافوا6« در این سال از بنای 
امام زاده یحیی بازدید به عمل آورده و به محراب زرین فام آن 
اشاره کرده که تا آن تاریخ در بنا وجود داشته است؛ اما ایشان 
به این نکته هم اشاره می کند که در زمان بازدید از بنا، بخشی 
از کاشی های زرین فام آن از بنا جدا شده و در تهران فروخته 
همین  تقریباً   .)159 و   158  :1371 )دیولافوا،  بودند  شده 
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اشارات مختصر توسط هیدن7 نیز بیان شده که در سال 1886 
محراب  ظاهراً  )هیدن، 2535: 168(.  بود  کرده  دیدن  بنا  از 
زرین فام بنا نیز بین سال های 1886 تا 1900 از پیکرۀ بنا جدا 
.)Masuya, 2000: 45( شده و در پاریس به حراج گذاشته شد 

احتمالاً این کار توسط یکی از وزرای مظفر الدین شاه صورت 
پذیرفت که در مطالب پیش گفته بدان اشاره شد. علاوه بر این 
در سال 1901 نیز کاشی های دیگری از این بنا به وسیلۀ موزۀ 
ارمیتاژ  به موزۀ  بعد ها  استیگلیتز روسیه خریداری شدند که 
انتقال پیدا کردند )Masuya, 2000: 45(. با توجه به این موارد 
چنین مشخص می شود که روند غارت کاشی های زرین فام این 
بنا به صورت تدریجی و طی چند دهه صورت پذیرفته است؛ 
به نحوی که امروزه و با توجه به منابع منتشر شدۀ موجود، 
این کاشی ها در بیش از 24 موزه یا مجموعۀ مختلف خارج از 
کشور پراکنده شده اند )بلر و بلوم، 1381: 24 - 25؛ دیماند، 

1383: 190 و پوپ و اکرمن، 1387: 1903 و 1904(.
داشته  وجود  زرین فام  کاشی  مختلف  گروه  سه  بنا  این  در 
یا  هشت گوشه  ستاره ای شکل  کاشی های  اول  گروه  است: 
چلیپایی با تاریخ ساخت 660 و 661ه.ق که در بخش بعدی 
بدان اشاره خواهد شد )تصویر1(؛ گروه دوم کاشی های زرین فام 
محراب با تاریخ ساخت شعبان 663ه.ق و گروه سوم کاشی های 
زرین فام سنگ قبر با تاریخ ساخت 704ه.ق. بر همین اساس 
چنین مشخص می شود که ابتدا کاشی های ستاره ای شکل بنا در 
قسمت هایی هم چون ازارۀ فضای داخلی آرامگاه به کار رفته اند؛ 
سپس محراب و در نهایت چند دهه بعد پوشش سنگ قبر نیز 

با استفاده از این کاشی ها، به بنا اضافه شده است.

یحیی  امام زاده  چلیپایی  کاشی های  در  رفته  به کار  تاریخ های  تصویر1: 
ورامین؛ تاریخ 660ه.ق در سمت راست و 661ه.ق در سمت چپ )منبع: 

نگارندگان، 1402(

تاریخ ساخت »شعبان 663ه.ق«  بنا،  این  محراب زرین فام 
دارد که توسط »علی بن محمد بن ابی طاهر8« ساخته شده است 
,Dimand زهدی و فرخ فر، 1397: 14؛ بهرمان، 1400: 60 و( 

1941: 72(. این محراب بزرگ ترین محراب زرین فام شناخته 

شده در ایران و در عین حال استادانه ترین کار علی بن محمد 
تاکنون  هنرمند  این  از   .)178  :1390 )واتسون،  است  بوده 
مانده است که  باقی  امضا دار  زرین فام  یا کاشی  چند محراب 
از آن جمله می توان به محراب زرین فام امام زاده احمد قم با 
تاریخ 663ه.ق و بخشی از کاشی کاری زرین فام حرم حضرت 
معصومه )س( اشاره کرد )بلر، 1391: 394؛ بهرمان، 1400: 
محراب  هم چنین   .)92  :1396 مهر،  صادقی  و  قانونی  و   63
زرین فام حرم امام علی )ع( در شهر نجف نیز تشابه بسیاری 
توسط  نیز  اثر  این  احتمالاً  که  دارد  یحیی  امام زاده  نمونۀ  با 
 .)Age-Uglo, 1935: 129( علی بن محمد ساخته شده است
محراب  امروزه  که  است  ذکر  به  لازم  قسمت  این  پایان  در 
امام زاده یحیی در موزۀ اسلامی شانگری لا9 آمریکا نگهداری 
می شود )زهدی و فرخ فر، 1397: 14 و بهرمان، 1400: 60(؛ 

)تصویر2(. 

موزۀ  ورامین،  یحیی  امام زاده  بنای  زرین فام  محراب   :3-2 تصاویر 
شانگری لا )شماره اثر: 48.327(؛ )منبع: URL.1( در سمت راست و سنگ 
اثر: ИР-1594(؛  قبر آرامگاه امام زاده یحیی ورامین، موزه ارمیتاژ )شماره 

)منبع: URL. 2( در سمت چپ

نیز  یحیی  امام زاده  بنای  محرابی شکل  زرین فامِ  قبر  سنگ 
که امروزه در موزۀ ارمیتاژ روسیه نگهداری می شود، در سال 
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704ه.ق و توسط »یوسف بن علی بن محمد« و با همکاری 
شخصی به نام »علی بن احمد« ساخته شده است )ویلبر، 1365: 
.)Kratchkowskaya, 1935: 132 120؛ بلر و بلوم، 1381: 25 و 

با توجه به نام سازنده و تاریخ ساخت، چنین مشخص می شود 
که این اثر، توسط یوسف فرزند علی بن محمد و در چند دهه 
بعد ساخته شده است )تصویر3(. این پوشش محراب مانند از 
لحاظ فرم و تزئینات تا حدودی مشابه محراب زرین فام رواق 
اما  تاریخ 640ه.ق است.  به  امام رضا )ع(  بالاسر قدم گاه حرم 
تشابه بسیاری با محراب زرین فام امام زاده علی بن جعفر قم با 
تاریخ 713ه.ق دارد که توسط خود یوسف ساخته شده است 
)آبیار، 1381: 76؛ کفیلی، 1392: 17؛ کفیلی، 1392ب: 92؛ 
,Donalson روح فر و همکاران، 1431: 8؛ بهرمان، 1400: 60 و 

.)120 :1935

5. کاشی های ستاره ای شکل بنای امام زاده یحیی
با محراب  بجز کاشی های مرتبط  امام زاده یحیی،  بنای  در 
و سنگ قبر بنا، تعداد زیادی کاشی های ستاره ای شکل وجود 
پراکنده  امروزه در موزه ها و مجموعه های مختلف  داشته که 
شده اند. به عنوان نمونه در موزۀ بریتانیایی بالغ بر 20 کاشی 
کامل و در موزۀ ویکتوریا و آلبرت بالغ بر 15 عدد از کاشی های 
سالم این بنا موجود است )منبع: URL. 3 & 4(. در این میان 
موزۀ ارمیتاژ بیشترین تعداد این کاشی ها را نگهداری می کند 
که بالغ بر 400 عدد هستند؛ اما بیشتر این کاشی ها در اصل 
کامل  کاشی  یک  از  کوچکی  بخش  و  بوده  شکسته  قطعات 
 هستند )URL. 5(؛ از این روی احتمال داده می شود که بخشی

از این قطعات در اصل مرتبط با یک کاشی بوده باشند. این 
کاشی ها به دو شکل هشت گوشه و چهار گوشۀ چلیپایی ساخته 
شده اند که در ترکیب با هم و در پوشش بنا استفاده می شدند 
 )تصویر4(. در وب سایت موزه، مکان اصلی این کاشی ها مشخص
 نیست؛ با توجه به ویژگی ها و دلایلی که در زیر بدان اشاره خواهد شد،

یحیی  امام زاده  بنای  به  متعلق  کاشی ها  این  تمامی  احتمالاً 
ورامین هستند.

احتمالاً  ارمیتاژ که  موزۀ  زرین فام  از قطعات کاشی  نمونه هایی  تصویر4: 
چیدمان  URL. 5؛  )منبع:  باشند  ورامین  یحیی  امام زاده  بنای  به  متعلق 

تصاویر توسط نگارندگان، 1402(

کاشی های ستاره ای شکل بنای امام زاده یحیی ورامین از یک 
جنبه کاملًا شاخص بوده و با نمونه های مشابه در سایر ابنیه 
متفاوت هستند و آن ابعاد آنها است. ابعاد کلی این کاشی ها 31 × 
31 سانتی متر است )Masuya, 2000: 44(؛ در حالی که معمولاً 
ابعاد 21 × 21 ایران  زرین فام در   کاشی های ستاره ای شکل 

سانتی متر یا بعضاً کوچک تر دارند )قوچانی، 1397: 10(. بدین 
سبب از لحاظ اندازه این کاشی ها کاملًا شاخص و متفاوت با 
نمونه های مشابه دیگر هستند. نکتۀ دیگری که در ارتباط با 
این کاشی ها باید بیان شود آن است که تمامی نقوش به کار 
هیچ  و  بوده  یا طلایی  زرین  تک رنگ  به صورت  آنها  در  رفته 
رنگ دیگری هم چون فیروزه ای یا لاجوردی، در آنها استفاده 
نشده است؛ موضوعی که عملًا در بسیاری از کاشی های مشابه 

دیگر کمتر به چشم می خورد.
با توجه به ماده تاریخ های مطالعه شدۀ این کاشی ها، چنین 
ماهه  پنج  زمانی  بازۀ  یک  در  آنها  که سازندۀ  به نظر می رسد 
ربیع الآخر  لغایت  آبان 641ه.ش  سال 660ه.ق/  ذی الحجه  از 
 661ه.ق / اسفند 641ه.ش، این آثار را تولید کرده است )جدول1(.

البته در برخی منابع به اشتباه سه ماه ذی الحجه تا صفر برای تولید 
.)Watson, 1977: 183( این کاشی ها در نظر گرفته شده است 

در این میان کاشی های با تاریخ ماه صفر، از پراکندگی آماری 
دیگر  نکتۀ  بودند.  برخوردار  دیگر  ماه های  به  نسبت  بیشتری 
در ارتباط با ماده تاریخ های شناسایی شده در این کاشی ها، 
وجود شش نحوۀ نگارش مختلف برخی از کلمات در قبل از 
تاریخ اصلی است که شامل این موارد می شود: سنه؛ فی }اسم 
ماه عربی{ سنه؛ فی شهور }اسم ماه عربی{ سنه؛ فی شهور؛ 

بتاریخ ماه و بتاریخ ماه سنه.
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جدول1: اسامی پنج ماه شناسایی شده روی کاشی های بنای امام زاده یحیی ورامین )منبع: نگارندگان، 1402(
 

فی محرم سنه احدی و ستین و ستمائهذی الحجه سنه ستین و ستمائه

فی ربیع الاول ...فی صفر سنه احدی و ستین و ستمائه

    فی ربیع الآخر سنه احدی و ستین و ستمائه

بر خلاف محراب های زرین فام، روی هیچ یک از کاشی های 
بن  نام »علی  احتمالاً  به ویژه  و  نام سازنده  بنا،  این  ستاره ایِ 
حتی  را  موضوع  این  نمی شود.  دیده  ابی طاهر«  بن  محمد 
سایر  در  شده  شناسایی  دیگرِ  مشابه  نمونه های  در  می توان 
ابنیۀ این دوره نیز ملاحظه کرد؛ به نحوی که تنها یک کاشی 
هشت گوشه در حرم امام رضا )ع( شناسایی شده که روی آن نام 
 »علی« دیده می شود که احتمال داده می شود مرتبط با همین

در  مورد،  این  بجز   .)62  :1397 )قوچانی،  باشد  شخصیت 
سایر ابنیه و کاشی های ستاره ای شکل مطالعه شده نیز چنین 

امضایی از این شخص دیده نشد.
 این کاشی ها علاوه بر ابعاد، یک ویژگی شاخص دیگر نیز دارند

و آن این است که هیچ تصویر انسانی، حیوانی و حتی اساطیری 
روی این کاشی ها به کار نرفته است. این در حالی است که در 
کاشی کاری برخی بنا های مذهبی مشابه از تصاویر جانوری نیز 
استفاده شده است. به عنوان نمونه می توان به کاربرد گستردۀ 
نقوش جانوری روی کاشی های زرین فام امام زاده جعفر دامغان 
تاریخ 665  با  امام زاده علی بن جعفر قم  تاریخ 665ه.ق و  با 
و  موسوی  و خزائی، 1399؛  )بهدانی  کرد  اشاره  تا 738ه.ق، 
چیت سازیان، 1392؛ عرب، 1381: 151 و روح فر و همکاران، 
زرین فام  کاشی های  در  که  است  ذکر  به  لازم   .)4  :1431
امام زاده یحیی صرفاً کتیبه هایی مذهبی به خط نسخ و نقوش 

پرداخته  بدان  زیر  در  که  می شود  دیده  اسلیمی  یا  گیاهی 
می شود.

موزۀ  زرین فام  کاشی های  روی  که  مطالعه ای  به  توجه  با 
برخی  در  مشابه  نمونه های  بررسی  و  گرفت  صورت  ارمیتاژ 
موزه های خارجی دیگر هم چون بریتیش موزیوم، آشمولین و 
ویکتوریا و آلبرت، حداقل 20 سورۀ قرآن شناسایی شد که در 
میان  این  در  است.  استفاده شده  آثار  این  کتیبه های  نگارش 
و  قدر  ناس،  اخلاص،  حمد،  هم چون  قرآن  سوره های  برخی 
نیز برخی آیات سوره های کهف، طلاق، یاسین و برخی آیات 
معروف هم چون آیه الکرسی )آیۀ 255 سورۀ بقره(، از بیشترین 
فراوانی در این کاشی ها برخوردار بودند. علاوه بر این روی برخی 
کاشی ها، از دو یا سه سورۀ قرآن که تعداد آیات اندکی دارند، 
استفاده شده است؛ مانند استفادۀ هم زمان سوره های حمد و 
اخلاص یا حمد و ناس. مهم ترین موضوعاتی که در این سوره ها 
و آیات بدان اشاره شده می توان به ستایش و پرستش پروردگار 
یکتا، روز قیامت و عذاب الهی، آفرینش، ایمان به خدا و رسول و 
نیز جایگاه و اهمیت قرآن کریم، اشاره کرد؛ موضوعی که تقریباً 
در بیشتر کتیبه های مذهبی کاشی های زرین فام در سایر بنا ها 
)امیری و همکاران، 1400(. در جدول  نیز ملاحظه می گردد 
شماره2، به  سوره ها و آیات قرآن و فراوانی آنها در نمونه های 

مطالعه شده، پرداخته شده است )جدول2(.



197دو فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی دوره دهم/ شماره بیست و پنجم/ بهار و تابستان 1402 

جدول 2: تعداد آیات یا سوره های قرآن شناسایی شده در کاشی های زرین فام ستاره ای شکل بنای امام زاده یحیی ورامین با تأکید بر نمونه های موزۀ ارمیتاژ 
)منبع: نگارندگان، 1402(

تعداد کاشی های شناسایی شدهآیات یا سوره هاتعداد کاشی های شناسایی شدهآیات یا سوره ها

1اخلاص و آیه 255 بقره140سوره حمد

1آیات 1 تا 4 جمعهآیه 255 بقره 75

1آیات 1 تا 6 فتح40حمد و سوره

1آیات 12 تا 15 فتح35اخلاص

1آیه 19 کهف20آیات 1 تا 10 کهف

1آیات 31 تا 34 بقره19ناس

1آیات 38 و 39 بقره13آیات 1 تا 5 طلاق

1آیه 164 بقره10حمد و ناس

1آیات 56 و 57 احزاب10قدر

1آیه 9 اسرا7اخلاص و آیات 1 تا 4 کهف

1قدر و آیه 255 بقره6فلق

1حمد و آیه 3 طلاق8آیات 26 تا 29 آل عمران

1حمد و آیه 78 اسرا5یاسین

1حمد، اخلاص و آیات یک تا 3 کهف7آیه 285 بقره

1حمد، اخلاص و کوثر6کافرون

2حمد، اخلاص و ناس4آیات 78 تا 80 اسرا

1حمد و قدر3آیات 1 تا 8 انسان

1حمد و کافرون3آیات 190 تا 193 آلعمران

1اعلی3حمد و فلق

1فلق، فیل و قدر2آیات 1 تا 10 اعلی

1فلق، کافرون و اخلاص2تکاثر

1فلق و تکاثر2حمد و 5 آیه اول کهف

1اخلاص و آیات 1 تا 4 طلاق2اخلاص و ناس

1حمد و آیه 110 کهف2ناس و قدر

که  کاشی هایی  روی  نوشته های  در  قرآن،  آیات  بر  علاوه 
هنوز اندکی جای خالی در مسیر کتیبه دارند، معمولاً برخی 
جملات معترضه نیز به کار می رود تا متن کتیبه بتواند سرتاسر 
معترضه ای  جملات  بگیرد.  بر  در  را  کاشی  پیرامون  محیط 
که در کتیبه های کاشی ستاره ای شکل امام زاده یحیی مورد 
الله  »حسبنا  است:  موارد  این  شامل  گرفتند،  قرار  شناسایی 
»فاللهَّ  خیر حافظا  النصیر«؛  نعم  و  المولی  نعم  الوکیل  نعم  و 
الله  » صدق  العظیم«؛  }الله{  الراحمین«؛ »صدق  أرَحم  هو  و 
به کار  از سورۀ اخلاص  بعد  )بیشتر  الرسول«  العظیم و صدق 

رفته است(؛ »صدق الله العظیم و صدق الرسول الکریم و نحن 
علی ذالک من الشاهدین« )بیشتر بعد از سورۀ اخلاص به کار 
رفته است(؛ »لا حول و لا قوّه إلا باللهَّ العلی العظیم«؛ »سبحان 
الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله أکبر و لا حول و لا قوه الا 
بالله«؛ »سبحان الله العظیم و بحمده«؛ »سبحان الله العظیم و 

بحمده رحمتک علی الله«.
زرین فام  کاشی های  روی  کتیبه دار،  تزئینات  بر  علاوه 
ستاره ای شکل امام زاده یحیی، نقوش متنوعی به شیوۀ گیاهی 
یا اسلیمی به کار رفته که برخی از نقوش عملًا در بسیاری از 
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کاشی ها تکرار شده اند. در این میان تکرار یک نقش خاص گیاهی 
یا اسلیمی روی کاشی های چلیپایی شکل بیشتر از نمونه های 
هشت گوشه است. بر همین اساس باید به این نکته اشاره شود 
که در بررسی صورت گرفته روی کاشی های چلیپایی شکل این 
بنا، حداقل 12 نقش مختلف گیاهی و اسلیمی مورد شناسایی 
قرار گرفت که در تصویر4 مشخص شده اند. در میان این نقوش 
حداقل شش نقش از فراوانی بیشتری نسبت به باقی نمونه ها 
برخوردار هستند )سه ردیف اول تصویر5(. در پیرامون این نقوش 
نیز از طرح های بسیار کوچک نقطه ای، هلالی یا ویرگولی شکل 
شیوۀ  این  است.  استفاده شده  طرح  پر کنندۀ  عناصر  به عنوان 
پر کنندۀ نقش، یکی از نشانه های شاخص سبک کاشی کاری 
کاشان در تولید سفال و کاشی زرین فام طی قرون 6 تا 8ه.ق 
.)Pope, 1939: 1594 و   Ettinghausen, 1936: 45(  است 

معمولاً در وسط این کاشی ها نیز برای اینکه برخی نقوشِ تکرار 
شونده به یک مرکز منتهی شده و از یک دیگر به نحوی تفکیک 
شوند، از نقوشی هم چون گل چهار برگ یا نقش ضربدری شکل 
 استفاده کرده اند؛ موضوعی که تقریباً در بیشتر کاشی های چلیپایی

مطالعه شدۀ این بنا ملاحظه گردید. 

تصویر5: انواع نقوش گیاهی به کار رفته در کاشی های چلیپایی شکل بنای 
امام زاده یحیی )منبع: نگارندگان، 1402(

تصویر6: شاخص ترین نقوش به کار رفته در کاشی های هشت گوشه بنای 
امام زاده یحیی )منبع: نگارندگان، 1402(

کاشی های هشت گوشه به نسبت نمونه های چلیپایی شکل از 
تنوع نقش پردازی بیشتری برخوردار هستند. اما عملًا برخی 
از نقوش به کار رفته در این کاشی ها را می توان در نمونه های 
رفته  به کار  نقوش  نمونه  به عنوان  نیز ملاحظه کرد.  چلیپایی 
در کاشی های چلیپایی شماره 5، 10 و 11 از شکل3 عملًا در 
بر  است. علاوه  تکرار شده  نمونه های هشت گوشه  از  تعدادی 
این، با وجود تنوع فراوان نقوش به کار رفته در این کاشی ها، 
در  که  گرفت  قرار  شناسایی  مورد  مختلف  نقش   9 تعداد 
این  در  )تصویر6(.  است  رفته  به کار  کاشی ها  این  از  بسیاری 
اسلیمی  تزئینات گیاهی،  ترکیب  از  نقوش  این  تمامی  میان، 
یا هندسی شکل گرفته اند، اما بعضاً و به ندرت نقش دو یا سه 
ماهی بسیار کوچک نیز در گوشۀ برخی کاشی ها دیده می شود 
ابعاد  با  اما  کاشی ها  این  مشابه  تقریباً  تصویر6(.  از   6 )نقش 
تاریخ ساخت  کوچک تر در موزۀ متروپولیتن وجود دارند که 
آنها 663ه.ق است )URL.6(؛ )تصویر7(. نظر به اینکه نقوش 
این کاشی ها تشابه زیادی با نمونۀ امام زاده یحیی دارند و نیز 
این قطعات نیز به شیوۀ تک رنگ زرین ساخته شده اند، احتمال 
دارد که توسط یک سازنده ساخته شده باشند؛ هر چند که 
دارند.  امام زاده یحیی  نمونه های  به  اندازۀ کوچک تری نسبت 
نیز مشخص  بودند  به کار رفته  این کاشی ها در آن  بنایی که 
Carboni و Watson, 1985: 191 ؛Grube, 1962: fig3( نیست 
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 & Masuya, 1993: 16(؛ بدین سبب نمی توان بیان کرد که این

کاشی ها در گذشته و در چه بنایی مورد استفاده قرار گرفته اند. 
بجز این مورد، کاشی های ستاره ای شکل شناخته شده در سایر 
نمونه های  با  تزئینی  نقوش  لحاظ  از  چندانی  تشابه  ابنیه، 
امام زاده یحیی ندارند؛ از این روی در پژوهش حاضر مطالعۀ 

مقایسه ای با آنها صورت نگرفته است.

رمضان  ساخت  تاریخ  با  متروپولیتن  موزۀ  زرین فام  کاشی های  تصویر7: 
)URL. 2( 663ه.ق، احتمالاً تولید کاشان

6. تحلیل
بنای امام زاده یحیی ورامین به دلیل برخورداری از تزئینات 
دورۀ  شدۀ  شناخته  آثار  جمله  از  زرین فام،  کاشی  گستردۀ 
ایلخانی در ایران، محسوب می شود؛ هر چند که امروزه اثری از 
این کاشی ها در بنا نیست. در این بنا سه گروه مختلف کاشی 
تاریخ دار  کتیبه های  به  توجه  با  که  بود  رفته  به کار  زرین فام 
به کار  بنا  در  گوناگون  زمانی  دورۀ  سه  طی  آنها،  در  موجود 
هشت پر  ستاره ای شکل  کاشی های  مرحله،  اولین  در  رفته اند. 
به بدنۀ داخلی بنا اضافه شده است؛ سپس محراب و در نهایت 
داخلی  فضای  در  نیز  قبر،  سنگ  شدۀ  کاشی کاری  پوشش 
پرسش  دو  موارد،  این  به  توجه  با  است.  شده  اضافه  آرامگاه 
مهم در ارتباط با پژوهش حاضر در نظر گرفته شد: اول اینکه 
شاخصه های مهم ظاهری و تزئینی این کاشی ها چیست که 
متفاوت به دیگر نمونه های مشابه باشد؟ دوم اینکه سازنده یا 
سازندگان احتمالی این کاشی ها چه کسی یا کسانی بوده اند؟ با 
توجه به این پرسش ها فرض بر این بود که ویژگی های ظاهری 
و تزئینی این کاشی ها تا حد زیادی مشابه با سایر نمونه های 
این  تاریخ ساخت  آنها در  تفاوت  تنها  بوده و  تولیدی کاشان 
از خانوده های  احتمالاً  آنها  است. هم چنین سازندۀ  بوده  آثار 

کاشان  زرین فام  کاشی  تولید  در  که  است  ابوزید  و  ابوطاهر 
شناخته شده بوده اند )کریمی، 1372الف؛ همان، 1372ب(.

یحیی  امام زاده  بنای  ستاره ای شکل  زرین فام  کاشی های 
ورامین از لحاظ اندازه در نمونه های مشابه خود، بزرگ ترین ابعاد 
این  می شود.  محسوب  متمایز  شاخصۀ  یک  خود  که  دارند  را 
کاشی ها دو ویژگی دیگر نیز دارند که در نمونه های مشابه نیز 
کمتر به کار رفته است: اول اینکه صرفاً از تک رنگ طلایی برای 
نقش پردازی آنها استفاده شده است؛ دوم اینکه هیچ گونه نقش 
جانوری یا اساطیری روی آنها به کار نرفته است. این عوامل و 
نیز وجود کتیبه های تاریخ دار 660 و 661ه.ق که در پنج ماه 
ذی الحجه تا ربیع الآهر/ آبان تا اسفند تولید شده بودند، نیز از 

جمله شاخص های دیگر این کاشی ها محسوب می شود. 
در این کاشی ها که به دو شیوۀ ستاره ای شکل هشت گوشه 
انواع مختلف نقوش گیاهی و  و چلیپایی ساخته شده بودند، 
اسلیمی به کار رفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، 12 
نقش پر کاربرد در کاشی های چلیپایی و 9 نقش در کاشی های 
هشت گوشه شناسایی شد که بعضاً نقوش به کار رفته در این 
دو نوع کاشی، با یکدیگر تشابه دارند. تنها نمونه های مشابه با 
نقوش این کاشی ها را می توان در نمونه های موجود در موزۀ 
متروپولیتن ملاحظه کرد که ابعاد کوچک تری داشته، اما مکان 

به کار گیری آنها مشخص نیست.
را  کاشی ها  این  در  رفته  به کار  نقوش  از  دیگری  بخش 
کتیبه های مختلف مذهبی به زبان عربی تشکیل می دهد که 
صرفاً شامل آیاتی از قرآن کریم هستند. از این روی، بر خلاف 
بسیاری از نمونه های مشابه که بعضاً اشعار فارسی نیز در آنها 
به کار رفته، کاشی های ستاره ای شکل امام زاده یحیی، متفاوت 
هستند. البته برخی جملات کوتاه مذهبی مانند »حسبنا الله 
و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر«، نیز در این کاشی ها 
به کار رفته که بیشتر به عنوان عنصر پر کنندۀ متن محسوب 
می شوند تا یک عنصر نوشتاری مستقل؛ چرا که تماماً در انتهای 
برخی آیات یا سوره های قرآن کریم به کار رفته اند که حجم آنها 
از لحاظ نوشتاری کمتر بوده است مانند سورۀ اخلاص. در میان 
سوره های شناسایی شده در این کاشی ها، سورۀ حمد و اخلاص 
و نیز آیۀ معروف به آیه الکرسی از بیشترین فراوانی نوشته های 
سوره هایی  البته  است.  بوده  برخوردار  کاشی ها  این  در  قرآن 
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هم چون ناس و برخی آیات سورۀ کهف نیز از فراوانی زیادی در 
این کاشی ها برخوردار هستند. مهم ترین مضامین این آیات را 
ستایش و پرستش پروردگار یکتا و نیز روز قیامت و عذاب الهی، 
تشکیل می دهند. موضوعی که از یک جنبه حاکی از مسلمان 
بودن سازندگان این کاشی ها است و از جنبۀ دیگر، مکانی که 
این کاشی ها در آن به کار رفته است؛ چرا که مکان به کار گیری 
این کاشی ها در اصل مرقد امام زاده ای مهم و شاخص در آن بازۀ 

زمانی بوده است.
با بررسی ویژگی های ظاهری و نوشتاری این آثار و شناسایی 
امام زاده  بنای  ستاره ای شکل  کاشی های  اصلی  شاخصه های 
قطعات  تمامی  شد،  اشاره  بدان  بالا  در  که  ورامین  یحیی 
نگهداری  روسیه  ارمیتاژ  موزۀ  در  امروزه  که  مشابه  شکستۀ 
یحیی  امام زاده  بنای  به  متعلق  زیاد  احتمال  به  نیز  می شوند 
این  مورد  در  شده  بیان  ویژگی های  تمامی  چرا که  هستند. 
ملاحظه  نیز  ارمیتاژ  موزۀ  نمونه های  در  می توان  را  کاشی ها 
کرد. بر همین اساس، حتی می توان نمونه های موجود در سایر 
موزه ها که اطلاعات آنها ناقص بوده یا منتشر نشده اند را نیز 

شناسایی کرده و اطلاعات آنها را اصلاح کرد.
در هیچ یک از کاشی های بررسی شده، به جز تاریخ ساخت، 
هیچ اطلاعات دیگری که اشاره به نام سازندۀ این آثار داشته 
می توان  دلیل  چند  به  توجه  با  اما  نگردید.  شناسایی  باشد، 
این کاشی ها  ابی طاهر«  بن  احتمال داد که »علی بن محمد 
663ه.ق،  سال  در  شخصیت  این  اینکه  اول  است:  ساخته  را 
محراب زرین فام امام زاده یحیی را ساخته که تنها دو سال با 
بنا اختلاف دارد؛ در عین حال  این  نمونه های ستاره ای شکل 
که هر دوی این کاشی ها در یک بنا به کار رفته اند؛ دوم اینکه 
امضای این هنرمند صرفاً در محراب های زرین فام به کار رفته 
ستاره ای شکل  کاشی  هیچ  روی  ایشان  از  قطعی  امضای  و 
زرین فامی به کار نرفته است. از این روی شاید سازنده ترجیح 
محراب  که  تولیدی اش  شاخص  آثار  روی  امضایش  که  داده 
رفته  به کار  نقوش  اینکه  سوم  آنها؛  همۀ  تا  رود  به کار  باشد، 
سبک  به  یحیی  امام زاده  ستاره ای شکل  زرین فام  کاشی های 
نقوش  برخی  با  مشابه  زیادی  حد  تا  و  شده  ساخته  کاشان 
به کار رفته در محراب امام زاده یحیی هستند )تصاویر 9-8(. 
با توجه به این دلایل چندان پر بی راه نیست که احتمال داده 

شود سازندۀ کاشی های ستاره ای شکل امام زاده یحیی ورامین 
در اصل شخص »علی بن محمد بن ابی طاهر« بوده است یا 

اینکه کاشی ها در کارگاه ایشان ساخته شده باشند.

بنای  زرین فام  محراب  در  رفته  به کار  بخشی  دو  گیاهی  نقش  تصویر8: 
در  مشابه  نقش  نمونه  دو  و   )URL.1( راست  سمت  در  یحیی  امام زاده 
کاشی های ستاره ای شکل این بنا در سمت چپ )منبع: نگارندگان، 1402(

تصویر9: نقش اسلیمی به کار رفته در محراب زرین فام بنای امام زاده یحیی 
در سمت راست )URL.1( و نمونه مشابه در کاشی های ستاره ای شکل این 

بنا در سمت چپ )منبع: نگارندگان، 1402(

7. نتیجه گیری
آرامگاه امام زاده یحیی یکی از بنا های شاخص دورۀ ایلخانی در 
شهر ورامین محسوب می شود. این شهر و روستا های پیرامونی 
آن در طول دورۀ ایلخانی بسیار مورد توجه قرار گرفته و آثار 
معماری شاخصی هم چون مسجد جامع و همین بنای امام زاده 
یحیی در آن ساخته شد. مهم ترین شاخصۀ این بنا، تزئینات 
گستردۀ کاشی کاری زرین فام آن بوده است که دیگر اثری از 
آنها در بنا وجود ندارد. با توجه به مطالعات صورت گرفته چنین 
مشخص شده است که این کاشی ها طی سه نوبت 660 تا 661، 
663 و 704ه.ق ساخته شده و در بنا به کار رفته اند. در ارتباط 
با کاشی های محراب و سنگ قبر بنا، مطالعات زیادی صورت 
مورد  در  پژوهش،  این  از  قبل  تا  چندانی  اطلاعات  اما  گرفته 
کاشی های ستاره ای شکل آن وجود نداشت. امروزه کاشی های 
ستاره ای شکل بنای امام زاده یحیی ورامین در بیش از 20 موزه 
قطعات  بیشترین  اما  می شوند؛  نگهداری  مختلف  مجموعۀ  یا 
ارمیتاژ روسیه، قرار دارند؛ کاشی هایی که  امروزه در موزۀ  آن 
تا پیش از این پژوهش شناسنامۀ دقیقی نداشتند اما با انجام 
پژوهش حاضر مشخص شد که همۀ آنها متعلق به بنای امام زاده 
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از زمان حکومت  یحیی ورامین هستند. این کاشی ها احتمالاً 
مظفر الدین شاه قاجار به بعد، از پیکرۀ بنا جدا شده و توسط 
فرانسه  هم چون  کشور هایی  به  خارجی،  یا  ایرانی  افراد  برخی 
یا روسیه انتقال پیدا کرده و در آنجا به حراج گذاشته شدند. 
جنبه  چند  از  یحیی  امام زاده  بنای  ستاره ای شکل  کاشی های 
بسیار شاخص بوده و نسبت به نمونه های مشابه خود در سایر 

بنا ها، متفاوت هستند که در زیر بدان پرداخته می شود:
اولین شاخصۀ آنها ابعاد بزرگ تر از حالت معمول این کاشی ها 
است؛ به نحوی که هیچ کاشی زرین فام ستاره ای شکل دیگری در 
سایر بنا ها شناسایی نشد که ابعادی مشابه با این نمونه ها داشته 
باشند. بزرگی ابعاد این کاشی ها تا حدودی هم پایۀ بزرگی محراب 
زرین فام این بنا هستند؛ چرا که محراب بنا نیز بزرگ ترین محراب 

زرین فام شناخته شده در ایران محسوب می شود. 
دومین شاخصۀ این کاشی ها، تک رنگ بودن آنها است؛ به 
نحوی که تنها رنگ زرین یا طلایی در آنها شناسایی شد. در 
حالی که بیشتر کاشی های زرین فام مطالعه شدۀ هم دورۀ این 
آثار علاوه بر رنگ زرین که رنگ اصلی بوده، از رنگ فیروزه ای 

یا بعضاً لاجوردی نیز به میزان محدود استفاده شده است. 
نیز سومین شاخصۀ  کاشی ها  این  در  استفاده شده  نقوش 
آنها است؛ چرا که بجز نقوش کتیبه دار، صرفاً از نقوش گیاهی، 
اسلیمی و بعضاً هندسی برای تزئین کاشی استفاده شده است. 
موضوعی که کمتر در سایر کاشی های مشابه می توان ملاحظه 
کرد. نقوش این کاشی ها و نیز شاخصۀ تک رنگ بودن آنها تا 
حدودی مشابه با نمونه های موزۀ متروپولیتن با تاریخ 663ه.ق 
هستند که مشخص نیست سابقاً در چه بنایی به کار رفته اند. 
بجز این مورد، بنای دیگری که نقوش کاشی های آن مشابه با 

نقوش این بنا باشد، شناسایی نگردید.
چهارمین شاخصۀ این کاشی ها استفادۀ انحصاری از آیات قرآن 
به  ایمان  و  یکتا  پروردگار  مضامینی هم چون ستایش  با  کریم 
خداوند متعال و نیز برخی جملات حاشیه ای یا کامل کنندۀ متن 
مذهبی، در نگارش کتیبه های دورتادور این آثار است. موضوعی 

که در کاشی های مشابه ابنیه دیگر کمتر به چشم می خورد.
چنین  کاشی ها،  از  برخی  امضا دار  کتیبه های  به  توجه  با 
ماهۀ   5 زمانی  بازۀ  طی  آثار  این  که  می شود  داده  احتمال 
ذی الحجه تا ربیع الآخر / آبان تا اسفند سال 660 تا 661ه.ق 

بودن  یکسان  هم چون  دلایلی  به  توجه  با  شده اند.  ساخته 
مکان به کار گیری کاشی های ستاره ای شکل با محراب زرین فام 
تاریخ  ابی طاهر«،  بن  محمد  بن  »علی  توسط  شده  ساخته 
ساخت نزدیک به هم این دو نوع کاشی، ویژگی های تزئینی 
عدم  نیز  و  اسلیمی  و  گیاهی  نقوش  برخی  در  مشابه  تقریباً 
شناسایی نام »علی بن محمد بن ابی طاهر« روی کاشی های 
ستاره ای شکل مشابه، این احتمال داده می شود که سازندۀ این 
کاشی ها در اصل همان سازندۀ محراب زرین فام این بنا بوده یا 

اینکه کاشی ها در کارگاه ایشان ساخته شده باشند.
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Abstract 
Imamzadeh Yahya in Varamin is one of the significant and prestigious buildings of Ilkhanid period. In the past, 
there were extensive decorations in this building in the form of plasterwork and luster tiling. But today only its 
plasterwork remains; But its luster tiles have been separated from the body of the building since the end of the 
Qajar period and have gradually entered various museums and collection over the world. In this building, there are 
three different groups of luster tile, which include altar tiles, tombstones tile and star tiles of the footstalls of inner 
walls. A lot of information has been published in various sources about altar tiles and tombstones, but no compre-
hensive study has been done on star tiles. Considering that these tiles are abundant in some museums such as the 
Hermitage, it was necessary to study them in an independent study. Based on this, the main purpose of the current 
research is to investigate and analyze the appearance and decorative features of these tiles, which was done with a 
descriptive-analytical method. In order to carry out the present research, in addition to studying library resources, 
images and information available in the archives of various museums have also been used. As a result of this 
research, it was determined that the star tiles of Imamzadeh Yahya can be considered very distinctive and unique 
compared to other similar examples in other buildings in terms of dimensions, color variety, motifs and themes of 
inscriptions. These tiles were probably made by Ali bin Muhammad bin Abi-Taher in Kashan city over a period of 
five months, and then they were used for the initial coating of Imamzadeh Yahya building.

Key words: Imamzadeh Yahya, Varamin, luster tile.


